Grafici Dimostrativi
AVF

esempio di applicazione di

AquaVisionFriend
su un impianto fotovoltaico

test effettuati da clienti Cieffe31

con AquaVisionFriend

101% recupero di potenza grazie
} alla minor dispersione della
luce incidente
100%

recupero di efficienza grazie
all' effetto autopulente

senza AquaVisionFriend
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distribuzione delle nanoparticelle
su superficie a livello nanometrico distribuzione della dimensione delle particelle
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1l trattamento con Aqua Vision Friend non modifica in alcun modo la trasparenza del vetro

misura del’ASSORBANZA (densita ottica)

della molecola su vetro trattato
AquaVisionFriend

con

la luce risulta uguale in entrata e in uscita dal vetro

COLORE

trasparenza della molecola di AVF raffrontata a quella del vetro

LUNGHEZZA D'ONDA

380-450 nm
450495 nm
485-570 nm
570-590 nm
590-620 nm

620-750 nm

AquaVisionFriend
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